Ayazinc 70 Z

Fondo Epoxy Rico en Zinc Reforzado

Linea FEP-130

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

e Fondo Orgénico Rico en Zinc.

e Tolerante de superficie.

e La pelicula seca posee alto contenido de Zinc.

e Sobresaliente resistencia en ambientes severos.

e Excelente adherencia a Inorganico Rico en Zinc.

e Reforzado (T. Silicato de Zinc) para aumentar sus
prestaciones y tiempo de servicio.

e Puede ser aplicado facilmente mediante pistola
convencional o airless.

e Posee tiempos de secado rapido lo cual permite repintar
rapidamente.

Aplicaciones Tipicas

Ayazinc 70 Z es un fondo de taller para acero desnudo en
construcciones nuevas o proyectos de reparacion y puede ser
utilizado como un fondo de mantenimiento para ser aplicado
en campo, sobre acero desnudo o previamente revestido con
fondos orgénicos o inorgénicos ricos en Zinc. Puede ser
aplicado con intermedios o acabados epodxicos, tal como
Ayapoxi 66 HB y Ayapoxi 83 TH, o de poliuretano como
Ayakron 73 HS. El Ayazinc 70 Z puede utilizarse para
repararse a si mismo o algun fondo inorganico rico en Zinc.

Propiedades Tipicas

Adherencia, Elcometer D4541 1000 psi

International Standards Compliance

£l §§ Q%@%
nace g2 89 aviep

e MPI - #20 Primer Zinc Rich Epoxy.

e AASHTO - Especificacion Estandar para Puentes de
Autopistas.

e AISC - Especificaciones para Juntas Estructurales.

Sistemas que Utilizan Ayazinc 70 Z

Fondo Intermedio Acabado
. Ayapoxi 66 HB o
Ayazinc 70 Z Ayapoxi 63 SR Ayakron 66 HS
Ayazinc 70 Z - Ayakron 73 HS
Ayazinc 70 Z Ayapoxi 83 TH Ayakron 66 HS

/ 88TH
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Caracteristicas del Producto

Acabado Mate
Color Gris
Componentes 3

Mecanismo de Curado Evaporacion de solventes y
reaccion  quimica  entre

componentes

Sdlidos por Volumen (ASTM D2697 modificado)
Ayazinc 70 Z 70+3%

Espesor de Pelicula Seca por 2 — 4 mis (50 - 100

Capa micrones)

Espesor de Pelicula Himeda por 3 - 6 mils (75 - 150

Capa micrones)

NuUmero de Capas 1

Rendimiento Tedrico m2/gal m2/L
1 mil (25 micrones) 104,3 27,5
3 mils (75 micrones) 34,8 9,2

vVOC Ib/gal g/L
Mezclado 2,4 288,0
Mezclado y diluido (V2 pt/gal) 2,8 335,0

Resistencia ala Temperatura, seco °C °F
Continuo (méaximo) 204 400

Punto de Ignicién (SETA) °C °F
Resina 28 82
Catalizador 43 110
Mezcla 28 82
Ayasol 65 27 81
Ayasol 101 63 145
Ayasol 12 -17 2

Datos de Aplicacion
Aplicar sobre Acero
Preparacion de la Superficie SSPC-SP 2, 3,6 610

Método de Aplicacion Aspersiéon convencional o

airless

Relacién de Mezcla (por volumen) Tal como viene empacado
°CI°F

Linea de productos fabricados y vendidos bajo Tecnologia de:

(j GSPC Heavy Industrial & Marine Coatings

S.A

<
>_
<
)
O
a
<
0
<T
S
<
>_
)
O
2
)
O
i
o
O
O
I_
Z
<




Ayazinc 70 Z

Fondo Epoxy Rico en Zinc Reforzado

Linea FEP-130

Pot-life (Vida de la Mezcla)

(horas) 32/90 21/70 10/50
70Z 8 16 24
70 Z con 31* 5 9 16

Tiempo de Secado
70Z

Tacto (horas) Ya Yo 1

Manejo (horas) 4 8 36
70 Z con 31*

Tacto (horas) - /3 R

Manejo (horas) 1% 4 16

Tiempo de Repintado

70Z
Repintado Minimo (horas) 1 2 6
Repintado Maximo (meses) 6 6 6
70 Z con 31*
Repintado Minimo (horas) Ya 1% 4
Repintado Maximo (meses) 6 6 6

Acelerado con Y4 pinta de 31 por 5 galones de mezcla

Condiciones Ambientales
Temperatura °C °F

Aire 0a49 32a120
Sustrato 0a60 32 a 140
Material (minimo) 10 50

Latemperatura del sustrato debe estar por lo menos 3°C (5°F) por encima del
punto de rocio para evitar condensacion de humedad sobre la superficie.

Solvente
Dilucién Ayasol 101
Para retardar secado a >35°C Ayasol 65
Limpieza de equipos Ayasol 12

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Para obtener el desempefio Optimo del producto, siga los
procedimientos de aplicacion, instrucciones, precauciones y
limitaciones. Para las condiciones que estén fuera de las
instrucciones 0 requerimientos descritos contacte su
representante técnico AYA.

Preparacion de la Superficie

El desempefio del recubrimiento es, en general, proporcional
al grado de preparacion de superficie. Al momento de aplicar
el producto la superficie tiene que estar limpia, secay libre de
cualquier contaminante.

Acero Sin Picaduras o Depresiones: Se debe realizar
una limpieza con chorro abrasivo, segin SSPC-SP 2, 3 6 6
(limpieza con chorro abrasivo hasta gris comercial).

www.pinturasaya.info
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Acero Oxidado o Con Picaduras: Se debe realizar una
limpieza con chorro abrasivo, segin SSPC-SP10 (limpieza con
chorro abrasivo hasta metal casi blanco).

Al realizar un tratamiento superficial con chorro abrasivo, se debe
asegurar un perfil de anclaje de 1 - 2 mils (25 - 50 micrones),
medido con un equipo tipo Testex Tape, un comparador de
superficie como Keane-Tator o similar.

Para retocar o reparar, se puede realizar una limpieza con
herramienta eléctrica, segun SSPC-SP11 (limpieza con
herramienta mecénica hasta metal blanco).

A fin de prevenir que ocurra oxidacion de la superficie preparada
con chorro abrasivo, se debe aplicar el Ayazinc 70 Z lo antes
posible. Antes de recubrir la superficie de acero preparada, ésta
debe estar libre de humedad, aceite, grasa o cualquier otro
material organico. De ser necesario, realice una limpieza
localizada con chorro abrasivo, para remover cualquier
contaminante. La limpieza con solvente no proporciona resultados
optimos.

Reparaciones de la Pelicula de Inorgénico de Zinc: La
pelicula de inorganico de Zinc, debe estar limpia, seca, libre de
contaminantes o pintura suelta. Realizar un tratamiento superficial
del &rea dafiada con chorro abrasivo, segiin SSPC-SP10, o realice
una limpieza con herramienta mecéanica segin SSPC-SP2, 3u 11.

Reparaciones de la Pelicula de Epoxico o de
Poliuretano: Realizar una limpieza con chorro abrasivo hasta
dejar metal desnudo. Antes de la aplicacion del Ayazinc 70 Z se
debe remover cualquier agente contaminante que se encuentre
sobre la superficie.

Equipos de Aplicacién

Puede usarse el de cualquier fabricante. Con el fin de obtener las
caracteristicas de aspersion deseadas pueden ser necesarios
cambios en la presiéon y en el tamafio de la boquilla.

Aspersion Convencional: Equipos industriales, tales como
DeVilbiss MBC, JGA 0 pistola Binks N° 18 6 62. Es necesario tener
reguladores de presion de aire y fluidos separados, recipientes
presurizados con agitador mecanico y filtros de humedad y aceite
en la linea principal de aire.

Aspersién Airless: Equipo estandar tal como Graco Bulldog
Hydra-Spray o mayor, con una boquilla de 0.019 A 0.025 pulgadas
(0,48 A 0.63 milimetros).

Mezclador: Mezclador con motor neumatico o eléctrico a prueba
de explosion.
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Ayazinc 70 Z

Fondo Epoxy Rico en Zinc Reforzado

Linea FEP-130

Procedimiento de aplicacién

10.

Limpie todos los equipos antes de usarse con Ayasol 12.
Agite cada componente por separado. Es normal que el
producto pudiera presentar separacion de sus
componentes o] sedimentacion durante su
almacenamiento. Agitelo vigorosamente de forma
manual o con un agitador mecénico de ser necesario,
hasta lograr la homogeneidad del producto. Asegurese
que el pigmento se mantenga en suspension y no queden
restos de componentes en el fondo del envase. De ser
requerido, agite continuamente durante la aplicacion.
Luego agregue el catalizador a la resina, agitando
continuamente. Lentamente adicione el polvo de Zinc,
hasta obtener una mezcla homogénea. Durante la
aplicaciéon mantenga una agitacion ligera, para asegurar
la uniformidad del producto.

Mezcle todo el material de los envases.

En caso de ser necesario diluir, agregue hasta 1/2 pinta
(6%) de Ayasol 101 por galén de mezcla de Ayazinc 70
Z. Para retardar el secado a temperaturas superiores a
35 °C, use el Ayasol 65.

Apligue capas humedas uniformes, con pasadas
paralelas, solapando un 50%, dando especial atencion a
soldaduras, esquinas etc.,, evitando dejar areas
desnudas, pinholes y holidays. Si es necesario, vuelva a
rociar perpendicularmente.

Chequear continuamente los espesores de pelicula
himeda aplicados, de forma tal de asegurar que al
momento de secar la pelicula de pintura se obtenga el
espesor requerido.

Chequee los espesores de pelicula seca usando un
medidor de espesor de pelicula seca no destructivo, tal
como Mikrotest o Elcometer. Si el espesor de pelicula
seca es menor a lo especificado, aplique material
adicional. El espesor de pelicula seca tipico obtenido en
una sola capa es de 3 mils, sin embargo, se acepta un
espesor de pelicula seca de hasta 5 mils. No debe
sobrepasar de 5 mils en una sola capa, ya que el exceso
de pelicula seca puede resultar en un incremento de
dafios mecénicos durante el manejo o envio.

En caso de existir pinholes, holidays o pequefias areas
dafiadas o desnudas, se pueden retocar con brocha, una
vez que la pelicula haya alcanzado el secamiento al tacto.
Limpie el equipo con Ayasol 12 inmediatamente después
de su uso.
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Precauciones

Este producto es combustible y puede causar irritacion en la piel y
en los ojos, manténgase alejado de las llamas y del calor.
Mantenga cerrado el envase. Utilice con ventilacion adecuada,
evitese el contacto con la piel y con los ojos. No se ingiera, en caso
de contacto lavese con agua al menos durante 15 minutos y
consulte a su médico.

En tanques y otras areas cerradas, obsérvense las siguientes
precauciones para evitar riesgos de incendio o explosion y dafios
a la salud:

1. Circule aire fresco continuamente durante la aplicacion.
2. Prohibase las llamas, chispa, fumar y soldar.
3. Use mascarillas de aire y equipo a prueba de explosion.

Envases

Unidad de empaque 1 gal 5 gal
Resina 0,46 gal (1 gal) 2,3 gal (1 cufete)
Catalizador 0,14 gal (Y gal) 0,7 gal (1 gal)

Polvo de zinc 0,46 gal (1 gal) 2,3 gal (1 cuhete)
Vida util en el envase, almacenado a temperaturas entre 4 y 38°C

(40-100°F), 1 afio a partir de la fecha de embarque o despacho.

Los valores numéricos estan sujetos a tolerancias normales de manufactura,
variaciones delcolory de ensayos. Tome en cuentalas pérdidasy las irregularidades
de la superficie.

Lamezcla del producto no es fotoquimicamente reactivo definido por el South Coast
Air Quality Management District’s Rule 102 o regulacion equivalente.

Fecha de emision: 10 de diciembre de 1996

REVISION 01: 06/2003
REVISION 02: 01/2005
REVISION 03: 10/2005
REVISION 04: 01/2009
REVISION 05: 01/2010
REVISION 06: 03/2010
REVISION 07: 09/2011
REVISION 08: 01/2014
REVISION 09: 04/2014
REVISION 10: 01/2016
REVISION 11: 02/2023
REVISION 12 06/2024
Garantia

Anticorrosivos y Acabados AYA - PINTURAS AYA emite una
garantia del cumplimiento de las prestaciones técnicas de sus
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Fondo Epoxy Rico en Zinc Reforzado

Linea FEP-130

productos por un lapso de hasta un (1) afio después de la
fecha de su despacho.

Esta Garantia es emitida sélo a aquellos clientes que compran
el producto directamente a Anticorrosivos y Acabados AYA —
PINTURAS AYA y debera presentarse la facturacomo prueba
de compra del producto.

Esta Garantia no aplicara como consecuencia de cualquier
defecto o dafio resultado de una preparacion inapropiada del
producto y/o de la superficie, defectos estructurales, falla de
pintura previa existente o aplicacion inadecuada del producto,
segun lo descrito en su etiqueta y/o hoja técnica. Esta garantia
no puede ser transferida o asignada.

La Garantia que otorga Anticorrosivos y Acabados AYA, S.A.
— PINTURAS AYA esta limitada exclusivamente a reemplazo
del producto que se verifique deteriorado. Esta garantia
excluye:

1) Trabajos y costos asociados con el trabajo de aplicacién o
remocién de cualquier producto.

2) Cualquier dafio indirecto o incidental relativo a la aplicacién
del producto o su transporte.

Limitaciones de Responsabilidad

Desde el 2002 y por un lapso de 10 afios, Anticorrosivos y
Acabados AYA - PINTURAS AYA bajo la firmade un contrato
de licencia*, recibié transferencia de tecnologia de la empresa
mas avanzada en el disefio y la fabricacion de Recubrimientos
Industriales 'y Marinos de los Estados Unidos. Esta
transferencia de tecnologia incluy6: Especificaciones
Técnicas de sus Productos, Especificaciones de Materias
Primas, Formulacién de sus Productos e Instrucciones de
Envasado, Procedimientos de Fabricacion y de Manufactura,
Especificaciones y Métodos de Control de Calidad, y
entrenamiento y capacitacion técnica de nuestro personal.

La informacion suministrada en esta hoja técnica, cuyo unico
propésito es el de actuar como una guia, esta basada en
ensayos de laboratorio y experiencias en campo. Todas las
recomendaciones 0 sugerencias relacionadas al uso de los
productos fabricados por Anticorrosivos y Acabados AYA, ya
sea en documentacion técnica, en respuesta a una inquietud
especffica, o de alguna otra manera, estan basadas en datos
que a nuestro juicio son confiables. Tanto los productos como
la informacion relativa a ellos, estan disefiados para usuarios
que posean los conocimientos y habilidades industriales
requeridas para su seleccion vy utilizacién; es responsabilidad
del usuario final determinar que el producto sea el adecuado
0 no para el uso deseado por él.

Anticorrosivos y Acabados AYA — PINTURAS AYA no tiene
control sobre el sustrato sobre el cual se aplicara el producto.

www.pinturasaya.info
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Su calidad, condicion o diversos factores que afectan el uso y la
aplicacion del producto son responsabilidad del usuario aplicador
y por lo tanto Anticorrosivos y Acabados AYA — PINTURAS AYA
no acepta ninguna responsabilidad surgida a partir de pérdida,
lesion o dafio resultante de tal uso o de los contenidos de esta hoja
técnica (a menos que existan acuerdos escritos que declaren lo
contrario).

Los datos contenidos aqui son susceptibles a modificaciones
como resultado de la experiencia practica, de la investigacion y del
desarrollo continuo de productos. Esta hoja técnica reemplaza y
anula todas las ediciones previas y, por lo tanto, es
responsabilidad del usuario asegurarse de estar consultando la
hoja actualizada, previamente al uso del producto.

*Informacion y detalles del contrato de licencia disponibles bajo
solicitud.

Politica de Devolucién

Pinturas AYA permite devolver los productos en caso de que el
cliente no esté satisfecho con su compra hasta 7 dias calendario
desde la fecha de despacho del producto.

Los productos deben ser devueltos en el mismo estado en el que
fueron despachados. Por lo tanto, los productos nuevos deben ser
devueltos nuevos, sin usar, completos y en perfecto estado.

Productos Dafnados o Defectuosos

Si un producto es reclamado y se verifica defectuoso durante el
afio posterior a la fecha de su despacho, Anticorrosivos y
Acabados AYA - PINTURAS AYA cambiard el producto
defectuoso por uno nuevo (Recomendamos leer nuestra politica
de cambios).

Si no puedes resolver el problema, puedes interponer una
reclamacién ante Pinturas AYA dentro del plazo de un (1) afio
contado a partir de la fecha de despacho del producto.

Politica de Reclamacién y Cambios

Se puede reclamar un producto que se verifico defectuoso durante
el afio posterior a la fecha de despacho del producto. Si el
Laboratorio de Pinturas AYA determina que el producto esta fuera
de especificacién, se aprobara el cambio y recibirds un reemplazo
del mismo producto, en la cantidad de producto que se devuelve.

Contacta al representante de ventas o envia un correo a
admin@pinturasaya.info para presentar una reclamacion ante
Anticorrosivos y Acabados AYA — PINTURAS AYA.
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